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?il;?g(?':\‘}olj,t(}el. Metalle (ug/g Boden)
CANONNO) Cu Zn Pb
M| ©2 10 76 1320

0.1 64 88 2000

0.4 23 65 33

0.6 32 83 30

@| o 26 65 2140
0.1 48 78 3600

0.4 40 102 41

06 30 87 36

Q| o 44 90 1320
0.1 40 96 2520

04 23 75 35

06 44 79 45
| o2 29 86 2000
05 132 82 4l

06 36 82 32
®| o2 78 107 6280
05 30 71 48

0.6 22 77 41
®] o1 42 106 | 3460
Mittel : Leitung 5% 86 2128
Mittel : Geldnde 42 80 ig
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RUSALEM UND CAESAREA /5,7/

LELSTUNG MATERIALDATEN KALK-
T s SINTER- ANMERKUNG -
EE/H i TRAGENDER LETTUNG BEXLE [ DUNG FUGEN- ABLAGER-] ZUSTAND
H T i
SCHATZT ugﬁbe Fuss- | wanpe | DICHTUNG | UNG
BODEN ]
KALKMORTEL URSPRUNGLICH
? KALKSTEIN | KALKSTEIN PUTZ - ? KANAANENS[SCH
WASSERDICHT {7
KALKMORTEL < LEITUNG DURCH
2000 KALKSTEIN | KALKSTE IN PUTZ - : BE;LE“E”
WASSERDICHT GUT BEWAHRTE
STOLLEN
KALKMORTEL EINIGE GUT BEWAHRT
? KALKSTEIN | KALKSTEIN PUTZ - En AUCH NACH 1920
WASSERDICHT TATIG
KALKMORTEL KEINE KEINE RESTE IN
2000 KALKSTEIN | KALKSTEIN PUTZ - DER NAHE VON
(?)
WASSERDICHT ) JERUSALEM
x ATZRALK- | oooe | T
(2000) | KALKSTEIN | KALKSTEIN - oL (53" | out BEWAMRT
MURTEL :
WENIGER BEKANNT |
” (Cemaonet | xaLxsTE In- BETON |MORTEL ) KEINE RESTE IN
: KONSTR,) 2| BETON (?) (?) (?) DER NAHE VON
o g JERUSALEM
SANDSTE IN-| KALKBETON SECHSSCHICHT- BIS
900 BLOCK UND | GROBER SAND- | MORTEL, - 15 cM GUTER ZUSTAND
BETON STEINZUSCHLAG | POLIERT STARKE
SANDSTE IN- DREI- UND - SCHLECHTER ZU-
1600 8LOCK UND Eitiggai: SECHSSCHICHT - STAND DER KANALS
BETON MORTEL - UMBAU
{3 Romred0,27| [T REPARATION,
160 BpesTEIN! aLBETON- i KALK-~ GEBOGENE RUMRE,
BETON PLATTE, SAND- MORTEL KEINE DUKEHN
STEINZUSCHLAG DRUCKLE | TUNG
— — “__ e 3. T R A
? ngg:Tﬁrlm GEHAUT IN MORTEL = 2 SPATER ANGE-
BETON KALKSTEIN : SCHLOSSENER TEIL
GEHAUT IN DAMM 1: L =508H
SANQSTEIN = H=2.0n
2500 EINSCHICHT- BIS DAIM 2: L=900n
e P MORTEL | .. 10 cH g H=2,0m
KURZER BEMUTZIT
KALKBETON MIT SANDSTEIN-
ZUSCHLAG UND POZZOLAN 7 GUT BEWAHRT




TAB 2.2. TECHNISCHE DATEN DER ANTIKEN AQUADUKTE VC.
" .

' HOME, M ANLAGE
{ STELLE LANGE , | SEFALLE
LR BEZEICHNUNG BAUZEIT ANFANG UBER UNTER- | <M | MITTEL- | LEITUNG U/OQ
: ENDE MEER SCHIED i wear, I. | XONSTRUKTIOM
i SPIEGEL |
: ARUB GUELLE | 810 OFFENE XANALE |
! LA} ARUB LEITUNGL ¢ v cpR. | 48 SALOMON . 4s by 1.0 STOLLEN UND
| SPATERE |LISTERNE 765 - DAMM
I e PERIODE DE§ |[==========" bt LR DB S O e ST T PP -
2EN TEMPELS |2E ZISTERNE 765 OFFENE KANALE
| g| UNTERER UND QUELLEN 30 2 1.2 UND STOLLEN =
AQUADUKT 05T JERU- 735 . (GEHAUT UND 1
SALEM ; AUSGEMAUERT)
= 31YAR 870 PERSISCHER (?)
d BIYAR =~ QUELLE QUANAT,
21 2A] Cetrune 1E SALOMON 790 80 4.7 1.8 TUNNEL UND *
4 I JH V.CHR, (7] ZISTERNE L DAMM
o ra BIS = fremmeeme—seedeeecsesoopo—ooeae e e ettt bttty -
F S i JH N,CHR, 1E SALOMGH 730
HERODES ZISTERNE 55 13 0,25 OFFENE KANALE
DRERER ROM1SCH NACH OST 735 % TUNNEL
AQUADUKT (P, PILATUS) | JERUSALEM
128 (pruck- STE INERNE B
-| LE L TUNG) BETLEHEM {745) (25) (25} 20,0 DRUCKRBHRE
i ROM[SCHE ARUB g10(7)
| LE | TUNG ;'E:':,:;,‘;“"' WEST JERU- 45 23(7) 2 BUGEN, KANKLE
| NACH AELIA | SPyioie SALEM 765 : U',;D STOLLEN
fi CAPLTOLINA (ZITADELLE) %2
i HEROD[AN- | JH V.CHR, | RAND DES 20,0 2 OFFENER YANAL
X 1 A| ISCHE "ALTE"| HERODES KARMELS 15 100 MAUER U, BOGEN-
| J_nacumrum. (P. PILATUS) | CAESAREA 5.5 L IM KANAL | KONSTRUXT [ON
H e e i - - A m - - - -, -
1, HADRIANISCHE| 1-11 JH N.CHR, | RAND DES 20 OFFENER KANAL
i 1B [HEUE HOCH- | UNTER HADRIA-| KARMELS 15 10 2 MAUER U. BOGEN-
! LEITUNG NUS REPARIERT| CAESAREA 5.5 KONSTRUKT [ON
A B SR e g s st 3 [RRPR P (IUSTORRR T | | .
i 3| 1c | (ToseeiTunG ;’;ﬁﬂ‘h:iggﬁ' !EIOTEL- 20 2 ) ) Igﬂ:gHﬂE
i (N BETON MEVORAH TON
e L REPARLERT (7) 18
I e e B it 6 g ---------- it it S kit
L 4 .
1 EUE AUELLE . HOCH 1
'u1 10| Fur ote tJHV.CHRUDDY (agrer 85 20 STOLLE
! a | HOCHLE [TUNG NN CHR RAND KARMEL 20
| W~ N JH N.CHR| 0Ant BEL 7.5
; STOLLE SPAT ROMISCH 2‘;2{32'5"'-' 1.5 13,5 STOLLE
] BYZANTINISCH | S0nGuNG 6.0 0.16
! 2 bhemmmmsemmecdeccaansscochsduesannn s o 0,8 Pessmen] 0 [EeeseRsemsess
i AUS - Il-& JHN,.CHR
: GEMAUERTE SPAT ROMISCH | CAESAREA 5.5 u,0 BETOMTUNNEL
L STOLLE | BYZANT [NISCH (T S (PR (R
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TAB 2.1, EINIGE DATEN UBER DEN ANTIKEN BETON VON
' KAME IR0OS.,

ZUSAMMENSETZUNG (NACH E. EFSTATHIADIS)

KALKGEHALT CA(OH), 150 ka/w> 70 77
SANTORINI ERDE U, = %, e SO 2 S
KALKSTEIN 1-4 mm 1000 " = ‘='res b=
" KIES Dy, 20 500 " e Qalgy
WASSER CA. . 220 L
o ; ]
- (NACH E. EFSTATHIADIS)
5109 | 085,07
Fe)0s3 4,5 7
Aoz 15,0 7
Ca0 | 9D i
Me0 10 %
HoO (GEBUNDEN) 3,5%
DICHTE, CA. 2250 Ke/M>
DRUCKFESTIGKEIT 80-120 “ (BASIERT AUF MIKROHARTE)
WASSERABSORBT ION 5% |

NACH 24 sT.



